
EMISSÃO INICIAL.
EM 08/08/2000 SUBSTITUI REVISÃO 00, ALTERA ESPECIFICAÇÕES NO ITEM 1 E SUBITEM 1.3.
EM 09/02/2010  SUBSTITUI REVISÃO 01 ALTERA O LOGO DA COSMOQUIMICA.
EM 19/03/12 SUBSTITUI A REVISÃO 2 E ALTERA O NUMERO DO CODIGO DE 2010-30 PARA 411.
EM 04/04/13 SUBSTITUI A REVISÃO ANTERIOR E ALTERA O METODO DE TESTE DE FP PARA BP E ALTERA
A APARENCIA DE CRISTAIS VIOLETAS PARA ROXO ESCURO OU MARROM-PRETO, PÓ GRANULADO ROXO ESCURO
OU CRISTAIS QUASE PRETO, GERALMENTE COM UM BRILHO METALICO; CONFORME REVISÃO TECNICA E DE
ACORDO COM A FARM. BRITANICA.
EM 06/02/2014 SUBSTITUI REVISÃO 04, REVISÃO DE LAYOUT.
EM 24/10/2018 SUBSTITUI REVISÃO 05, ALTERA O MÉTODO DE TESTE DOS ITENS CLORETO E TEOR PARA
ME-411.

5. Natureza das Alterações

02/07/1998ALISSON MONTANINI

PERMANGANATO DE POTASSIO

4. Prazo de Validade
   - DETERMINADA PELO FABRICANTE.

3. Principais Aplicações
OXIDANTE; DESINFETANTE; DESCOLORANTE; DESODORIZANTE; ALVEJANTE; PIGMENTO; DESCONTAMINANTE
RADIOATIVO DE PELE; REAGENTE ANALITICO E ANTISÉPTICO.
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Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de
fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.

EM-411

DANIELE SANTOS ANDREIA TRIGO

CÓPIA NÃO
CONTROLADA

ROXO ESCURO OU MARROM-PRETO, PÓ
GRANULADO ROXO ESCURO OU CRISTAIS
QUASE PRETO, GERALMENTE COM UM
BRILHO METALICO
MAXIMO 0,02

99,0 - 100,5

VISUAL

ME-411

ME-411

APARENCIA

CLORETO (% M/M)

TEOR (%)
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ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
CÓDIGO: EM - 411 | REVISÃO: 6 | FOLHA:

Elaborado por Verificado por Aprovado por Data

1. Especificações
Itens Controlados Método de Teste Limites

2. Itens de Aprovação

Fórmula molecular: KMNO4
Peso molecular   : 158,83
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